
 
 
 
 

Como dissolver espuma de poliestireno 
 

 

           Material 
 
 
•     Placa de agitação magnética e barra 

magnética;                                Copo de vidro; 

•   Espuma de poliestireno; 

•   Luvas de protecção; 

•   Óculos de segurança. 
 
 

Procedimento 
 
• 1- Colocar o copo sobre a placa de agitação magnética. 

• 2- Deitar cerca de 400ml de acetona no copo e iniciar a agitação. 

• 3- À acetona que está sob agitação, adicionar a espuma de poliestireno. 

• 4- Observa. 
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