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Maria Manuel Tavares
Material necessário : 





        Placa de agitação magnética e barra magnética; 


        Copo de vidro; 


        Esferovite;


        Luvas;


Acetona








Como se ver livre da esferovite…





Como proceder :


        Deitar cerca de 400 ml de acetona no copo colocado;


        Adicionar a esferovite, utilizando para tal as luvas. 








O que se observa ?


A esferovite acaba por dissolver-se, ficando com um aspecto de uma “pasta”.





Como explicas ?





	A esferovite que conheces, é constituída por um polímero designado por poliestireno, que quando em contacto com a acetona dissolve-se. Daí se formar a pasta, que não e mais, que o poliestireno dissolvido.














