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Maria Manuel Tavares



Produção de um plástico





Material necessário : 





Placa de aquecimento


Filtro


Funil


Proveta


Gobelé


Leite


Vinagre








Como proceder :


-   Aquecer meio litro de leite, sem ferver


-   Verter, para o leite, 50 mL de vinagre e mexer bem. Formar-se-ão flocos de uma substância branca no leite (esta substância é a caseína que é uma proteína)


-   Filtrar esta mistura para outro recipiente de modo a obter a caseína o mais pura possível


-   Comprime a caseína num molde à tua escolha e deixa-a endurecer 


  


  








O que se observa ?





Depois da caseína endurecer, retiramo-la do molde, e ficamos com um objecto que parece ser de plástico











